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PROVA : DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE DEI CARICHI VERTICAL]|

(UNI EN 772-1:2002)

CONDIZIONAMENTO: Condizionamento per essiccazione in stufa a 70 + 5 °C fino a massa costante (punto 7.3.3b))
PREPARAZIONE SUPERFICIE:  Spianatura con rettifica meccanica { punto 7.2.4}
POSA CAMPIONE : A fori verticali
ORIENTAMENTO DEL CARICO: Secondo la direziane perpendicolare alla base, parallela all'altezza e parallela ai fori
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